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Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Експериментальні дослідження ливарних процесів» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050402 – Ливарне виробництво чорних і кольорових металів / Склав В.Ф. Мазорчук. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. 

Викладена програма дисципліни «Експериментальні дослідження ливарних процесів», зміст лекційного курсу, приведені завдання до виконання контрольних робіт, питання до підсумкового контролю.

ВСТУП
Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни "Експериментальні дослідження ливарних процесів" передбачена робота студентів в об'ємі 94 години самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи.
Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 4 години лекційних, 4 години практичних, 4 години лабораторних у лабораторії на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання пов’язані експериментальними дослідженнями ливарних процесів.

Зміст і об'єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об'ємі 8 годин.
1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИВАРНИХ ПРОЦЕСІВ"
1 Лекційний курс (8 год.)
Тема 1. Вступ. Основні ливарні властивості сплавів і методи їх експериментальних досліджень. Внутрішні напруги. Ліквація (2 год.).

Тема 2. Дослідження впливу структури на властивості виливків. Основні методи виявлення та кількісної оцінки мікроструктур и матеріалу виливків. Експериментальні та комп’ютерні методи кількісного опису мікроструктури сплаву. (2 год.). 

2 ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ (28 год.)
1. Експериментальне визначення твердості чавуну прокатних валків за методами Бринеля та Роквелла. (2 год.)
2. Експериментальні методи дослідження та кількісної оцінки ливарних властивостей сплавів (2 год.).
3 практичні заняття (4 год.)
1. Вплив вмісту хрому та вуглецю на зносостійкість сплаву (2 год.).

2. Визначення відтворюваності експериментальних даних (2год.).

4 Самостійна проробка розділів програми, що не викладаються на лекціях (8 год.)
1. Деякі методики досліджень та їх технічне забезпечення [2, стор. 55-61].
2. Застосування теорії вірогідності [3, стор. 11 - 17].
3. Перевірка статистичних гіпотез [3, стор. 17 – 19]
5 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Індивідуальне завдання для виконання контрольної роботи студенти отримують у викладача. 
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